
THICKNESS MEASUREMENT

TESTPARTNER AS
+47 97047356
www.testpartner.no /
post@testpartner.no

Client: SLIPEN MEKANISKE AS Referanse: Øyvind Adolfsen Order no: 64925

Prosjekt: MS MEDVIND Cerum id: 1071 Dato: 24.06.2021

Fabrication detail 

Fabrication site: SLIPEN MEKANISKE AS Drawlog / Subject: TYKKELSESMÅLINGER

Detail: TYKKELSESMÅLINGER SKROG Drawing: NA

Acceptstandard: DnV Rules for Class. of ships Standard: DnV Rules for ship

Prosedyre: 08-05-08-001-TK TYKKELSEMÅLING
DNVGL-6

Operator: Robert Myrvang

Purchase order: NA Part number: NA

Trace no: NA Serial no: NA

Test data 

Extent of testing: SPOT Cal. block. no: TP02 Equipment: Tykkelsemåler
Cygnus 2

Technique: PULS EKKO Cal. date: 29.06.2021 Cable type/length: 22496

Couplant: UT GEL Tykkelse: 8MM Calib. date eq.: 29.06.2022

Jointtype: NA PWHT: NA Geometry: VARIERENDE

Probe type no Angle Mhz Prim Gain Surface Range

S2C 0 2,25 NA NA 0-25

Test results 
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Kommentarer

Kommentarer:
UTFØRT TYKKELSESMÅLINGER AV MS MEDVIND, 3 SNITT SKROG, VANNLINJE OG DEKK SAMT
TANKTOPPER.
UTFØRT VISUELLKONTROLL AV ALLE TANKER.
SE VEDLEGG FOR KONTROLLERTE OMRÅDER OG VERDIER, NOMINELLE TYKKELSER MANGLER.

Dato godkjent Reported by
30.06.2021 30.06.2021
Robert Myrvang Robert Myrvang
Cert.no: 8772 N3 Cert.no: 8772 N3

Dato godkjent Reported by
30.06.2021 30.06.2021
Robert Myrvang Robert Myrvang
Cert.no: 8772 N3 Cert.no: 8772 N3
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Septiktank STB/BB

  

Noe manglende rengjøring, intakt struktur og en del overflaterust samt dårlig coating og mindre 
spredte tæringer 

 

Kofferdam STB/BB 

  

Intakt struktur og en del overflaterust samt dårlig coating og mindre spredte tæringer. 
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Ferkvannstank STB/BB

  

Intakt struktur og en del overflaterust samt dårlig coating og mindre spredte tæringer. 

Denne ble slemmet på nytt ved verkstedsoppholdet. 

 

Drivstofftanker STB/BB 

  

Intakt struktur og generelt god tilstand, mindre spredte tæringer i bunn. 
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Vannballast STB/BB

  

Intakt struktur og en del overflaterust samt dårlig coating og mindre spredte tæringer. 

 

Akterpeak. 

 

Intakt struktur og en del overflaterust samt dårlig coating. 

 

8 / 9Cerum ID: 1071 www.cerumindustry.com



Styremaskinrom.

  

Generelt god tilstand, noen rustflekker på coating. 

 

Forepeak/kjettingkasse 

  

Generelt god tilstand, en del oppsprukket coating og rustflekker. Intakt struktur. 
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