
 

Repair Report 
 

Customer details: 
 
Boreal Sjø AS 

Havnegata 3 | 9615 Hammerfest | Norway 
Tel | +47 91 555 888 
 

Name/identification of vessel: 
Sollifjell 
 

Details for person requesting the report: 
 
Name: Pål-Einar Johansen, Driftsinspektør 

 
E-mail: Pal-Einar.Johansen@boreal.no 
 

 

 

Phone #: Tel | +47 977 97 911 

 

 
 

Report background: 
 
Reperations besøg I Harstad 

 
Request; 
 
Efter gennemført inspektion i Febr 2023, med henblik på at inspicere skaderne på Sollifjell blev det aftalt at 
reparationen skulle gennemføres af Tuco i Harstad i April 2023. 
 
Den gennemførte reparation beskrives herunder og fotos er indsat sidst i rapporten. 
 

Rectification: 
 
Der er udført 3 små reparationer i skanseklædningen, i styrbord side, for. 
 
Der er udført 1 lille reparation i skanseklædningen styrbord agter. 
 
Hovedreparation i bagbord side: 
Der blev ikke fundet skade på skotter eller dækspanel. Skaden er repareret ved håndoplægning af inderlaminat, 
derefter udskiftning af kerne og til sidst infusionsstøbning af yderlaminat.  
 
Gennem gang af bund: 
 
Der er blevet udført banketest og visuel inspektion af kølen, på både styrbord og bagbord skrog. Under inspektionen 
fandtes ingen anmærkninger. 

 
 

Dates of Inspection: 
 
Udrejse fra Faaborg  9/4 2023, og 14/4 2023 retur til Faaborg  
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For information: The requested service is described above – if any other work is to be performed by our Service Team while on site, a 
specific request and PO must be forwarded to Tuco or confirmed in writing on site by our team. Any additional work will be invoiced 
separately on an hourly basis using Tuco’s flat rate per hour of DKKR 875,-. 
All work is preformed according to Tuco´s standard terms as found on our web-site. Signing this Service request and/or accepting the 
service confirms the customers accept of Tuco´s standard terms of business found on our web-site 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af skaden før reperation; 
 



 

Udvendig: 
 
Et område på 350 x 120 cm vurderes delamineret i ydelaminatet ved banketest og visuel inspektion. 
 
En revne med brudt laminat på 230 cm I langsgående retning er konstateret. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indvendig: 



 

 
 
Et område på 220 x 95 cm af indvendig skrogside vurderes delamineret ved banketest og visuel inspektion. 
 
Inderlaminat har revne med brudt lamminat på 90 cm i langsgående retning. Revnen er gennemgående og derfor er 
vandindtrængning gennem skrogsiden mulig 
 
Det vurderes ved banketest at der er delaminering 15 cm ind i dørkpanelet, samt de to tilstødende skotter.  Opmærkning 
af skaden ses med tape på billederne. 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Beskrivelse af reparation; 
 
Der er udført 3 små reparationer i skanseklædningen, i styrbord side, for. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Der er udført 1 lille reparation i skanseklædningen styrbord agter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedreparation i bagbord side: 
 
Der blev ikke fundet skade på skotter eller dækspanel. Skaden er repareret ved håndoplægning af innerlaminat, derefter 
udskiftning af kerne og til sidst infusionsstøbning af yderlaminat.  
 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennem gang af bund: 



 

 
Der er blevet udført banketest og visuel inspektion af kølen, på både styrbord og bagbord skrog. Under inspektionen 
fandtes ingen anmærkninger. 
 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


